
10:00 – 10:05 Avasõnad  
Prof. Andrus Aavik, TTÜ Teedeinstituut 

10:05 – 10:30 Riigimaanteedel jõustunud või ettevalmistamisel olevad 
muudatused asfaltbetooni tootmise ja paigaldamise nõuetes  
Aivo Salum, Maanteeamet  

10:40 – 11:00 Asfaltsegude deformatsiooni- ja kulumiskindluse sõltuvus 
teistest segu omadustest ja lähtekomponentidest  
Karli Kontson, Maanteeamet 

11:10 – 11:30 Mida tuleks silmas pidada asfaltbetoonsegude tootmisel 
Enno Needrit 

11:40 – 12:00 Asfaltsegude temperatuurirežiimi jälgimine paigaldus- ja 
tihendusprotsessis ning andmete analüüs 
Eero Keldo 

12:10 – 12:25 Teekatte tasasuse mõõtmisest – IRI vs IRI4 
Tiit Kaal, ERC Konsultatsiooni OÜ 



ASFALTSEGUDE TEMPERATUURIREŽIIMI 

JÄLGIMINE PAIGALDUS- JA TIHENDUSPROTSESSIS 

NING ANDMETE ANALÜÜS 

Koostas Eero Keldo 

Juhendaja Ain Kendra 



SISSEJUHATUS 
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1. MÕÕDISTAMISE TEHNOLOOGIA 
2. ASFALTKATTE JAHTUMINE 
3. LAOTAMISE TEMPERATUURID 
4. TERMILINE SEGREGEERUMINE 
5. SEISAKUD 
6. KOKKUVÕTE 

PRESENTATSIOONI PLAAN: 



MÕÕTMISTEL KASUTATUD KAAMERA 
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FLIR E30: 

• 160x120 pikslit 
• -20°C kuni 120°C 
• 0°C kuni 350°C 
• Mõõteviga +-2°C või +-2%  
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Temperatuuride 
skaala 

Mõõdetav 
ala 

Mõõdetud 
temperatuur 



ASFALTKATTE JAHTUMINE 

6 

Kirjeldus: 

• Välisõhk 10°C 
• Kergliiklustee 
• AC 8 SURF 
• Kihipaksus 50 mm 

Mõõdetav ala: 

• Laoturi läheduses 
• Rulli jäljes 
• Sõltumata ala 



ASFALTKATTE JAHTUMISE TULEMUSED 

y = 23,041ln(x) + 149,28 
R² = 0,9558 
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Möödunud aeg, m 
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• Mittelineaarne jahtumine sõltumata alal 
• 60 minuti möödudes 75°C  
• 30 minuti möödudes 60°C  
• 10 minuti möödudes 35°C 



TEMPERATUURID LAOTATUD ASFALTKATTES 
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• Mõõtmised laoturi vahetus läheduses 
• Kergliiklusteed, kogujatee, pealesõiduramp 
• Kuivad ning jahedad ilmad (2°C - 10°C) 
 



ASFALTKATTE TEMPERATUUR ENNE EELTIHENDAMIST 
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Mõõtmise number 

Lubatud maks. temp. Lubatud min. temp. Maksimaalne ekstreemum

Minimaalne ekstreemum Asfaldi keskmine temp.

• Laotamise ebaühtlus 

• Kõrged temperatuurid 

• Termiline segregeerumine 

• Õhutemperatuur 2°C 
• Probleemid transpordiga 

• Raske ligipääs 



LOKAALSED KÜLMAD KOHAD 
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Segregeerunud ala: 

• Temperatuur 128°C 
• Minimaalne 93,4° C 

Asfaltkate: 

• Temperatuur 145°C 
• Maksimaalne 157,8° C 

Lokaalsete kohtade põhjused: 

Termiliselt segregeerunud koha näide 

• Transport • Jahtumine • Tehnilised probleemid 



LOKAALSED KÜLMAD KOHAD 
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KÜLM KOHT 



SEISAKUD 
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Seisaku tekke põhjused: 

• Transport • Tehnilised probleemid • Veokite ligipääs 

Seisaku keskmine pikkus: 

• Kogujateel 11 minutit • Siduva kihi laotamisel 8 minutit 

Ajavahemikud seisakute puhul: 

• Kuni 5 minutit ohutu 
• 5-20 minutit kriitiline 
• 20 ja enam minutit jahtumine 



TEMPERATUURID SEISAKU AJAL 
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• Mõõdetud 16. oktoobril kogujateel, sademete vaba, õhk 2°C 
• Temperatuurid seisakule eelnevalt tihendamata alal 
• Minimaalne seisak 2, keskmine 11 ning pikim 54 minutit 
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Seisaku kestvus minutites 
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EKSTREEMNE SEISAK 
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• Seisaku pikkus 54 minutit 
• Temperatuurid peale seisakut 118°C (kollaselt) 
• Tihendamata alal temperatuur 53°C (siniselt)  
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SEISAK 50 MINUTIT 
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KOKKUVÕTE 

Analüüsi tulemused 
• Asfaltsegu jahtub kuni 60°C poole tunni möödudes 

• Temperatuuride ühtluse tagamiseks sujuvam laotamisprotsess 

• Vältida kõrgeid segu temperatuure 

• Asfaltsegu kohapeal läbisegamine segregeerumise vältimiseks 

• Seisakuid pikemaid kui 20 minutit vältida 

 

Soovitused soojuskaamera kasutamiseks 
• Koolitusvahendina 

• Töö jälgimisel 

• Järelvalves 
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18 KÜSIMUSI?! 

TÄNAN KUULAMAST! 


