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ASFALTSEGUDE TOOTMINE
Production of Asphalt Mixtures

AC bin
6,6%

TOODETUD ASFALTSEGUSID
Produced Asphalt Mixtures

SEGU LIIK TONNI
Mixture type in tonnes
AC surf 695 641
AC base 307 993
SMA 98 841
AC bin 77 911
:il:eurctiyapsei;altsegu liigid 7878
KOKKU in total 1183 263

Muud Other

0,2%

AC surf

58,8%

MASINAPARK
Machinery
ASFALTSEGU SEGURID
. 20
Asphalt Mleng PIan’Fs 550 t/h
sealhulgas: including:
Vana asfaltsegu 13
kasutamisega segurid
Fit for warm recycling
Mobiilsed segurid 11
Mobile Plants
Toodetud
mustkillustikku MUK 37380T
Bitumen macadam mix

ASFALTSEGUDE TOOTMINE ELANIKU KOHTA 2003 - 2013

Production of Asphalt Mixtures per capita in 2003 - 2013

tonni 1 elaniku kohta tons per capita
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ASFALTSEGUDE TOOTMINE JA PAIGALDAMINE
Production and laying of Asphalt Mixtures

ASFALTSEGUDE TOOTIAD JA PAIGALDAJAD

Companies in Asphalt Industry
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Production only
Tootmine ja
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Production and laying
Ainult
paigaldamine 718|6|5]4]|5]2|5]|5]|5]|11
Laying only
MASINAPARK  Machinery
Asfaltsegu laoturid Asphalt Pavers 62 tk
Rullid Rollers 167 tk
Freesid Milling Machines 36 tk
sh todlaiusega > 1,0 m 6 tk
incl. milling width >1,0 m
Gudronaatorid Bitumen Spreaders 52 tk

tuhat tonni
in thousand tonnes
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ASFALTSEGUDE TOOTMINE JA PAIGALDAMINE
Production and Laying of Asphalt Mixtures
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1482 1487 1507

1278
1164 1356_ 1316_12991175 Rt 1129 1183
1103 = -
_- -1099 1102 1113
865 1049 1032 968
908 5
787

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Asfalt arvudes 2013



PINDAMISTOOD
Surface Dressing

ERINEVATE KILLUSTIKEGA TEHTUD PINDAMISTOOD tuhat m? PINDAMISTOOD AASTATEL 2003 - 2013

Stone agregate used for surface dressing in thousand m? Surface dressing in 2003 - 2013

16 000

Graniitkillustik Crushed granite 9 583 14380 .

Kruuskillustik Crushed gravel 1948 TR 12731 11648 11991
Lubjak.\nklllystlk Crushed limestone 434 12 000 TTI38 o 11077 om ot
Muu killustik Other crushed stone 25 101000 9187
: 7 870
KOKKU in total 11 991 o
6 000
LN oo 4000
LUbjBkIV!kI”UStIk Muu killustik
Crushed limestone ihe e 2000
316 % stone 0

0,2 % 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

tuhat m2
in thousand m2

Kruuskillustik
Crushed gravel
16,3 % Graniitkillustik

Crushed granite MASINAPARK  Machinery
79,9 % Killustikulaotureid Chip Spreaders 36 tk

* Polevkivibituumeniga tehti 11,6 % (1 389 tuh.m?) pindamistoodest

11,6 % of surface dressing (1 389 thousand m2) were made with shale oil bitumen
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STABLISEERITUD ALUSTE EHITAMINE

Construction of Bitumen Stabilized Base Courses

Tsemendiga

stabiliseeritud
Stabilized with cement

17%

Kompleksstabiliseeritud
Complex stabilized

58%

Bituumenemulsiooni ja

vahtbituumeniga stabiliseeritud
Stabilized with bitumen emulsion and
foam bitumen

25%

tuhat m?2

in thousand m?

Ehitatud stabiliseeritud aluseid

Construction of bitumen stabilized base courses 1801
sealhulgas: including:

Kompleksstabiliseeritud Complex stabilized 582

Bituumenemulsiooni ja vahtbituumeniga 251

stabiliseeritud

Stabilized with bitumen emulsion and foam bitumen

Tsemendiga stabiliseeritud Stabilized with cement 168

KASUTATUD BITUUMENID JA EMULSIOONID
Consumption of bitumens and emulsions i e
in tonnes
Asfaltsegudes kasutatud naftabituumenit 23 714
Consumption of oil bitumen in Asphalt Mixes
Teedeehituses kasutatud pdlevkivibituumenit 5 300
Consumption of shale oil bitumen for road industry
Kasutatud naftabituumenemulsioone
\ i : 26 208
Consumption of oil bitumen emulsions
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Asfaldigrupp 0U

Tamme 1, 61702 Torvandi
tel: 730 4474

faks: 730 4475
info@asfaldigrupp.ee
www.asfaldigrupp.ee

Domus Teed AS

Betooni 28b, 11415 Tallinn
tel: 621 2136

faks: 621 2137
info@domusteed.ee
www.domusteed.ee

Eesti Asfaldiliidu liige

Eesti Teed AS

Vallikraavi 4, 44306 Rakvere
tel: 326 4681, faks: 326 4685
info@eestiteed.eu
http://www.eestiteed.eu/
Eesti Asfaldiliidu liige

Hiiu Teed OU

Allika 40, 92412 Kardla
tel: 462 2270

faks: 462 2299
hiiuteed@hiiuteed.ee

Lasila Betoon AS

Lasila kila, 44401 Rakvere vald

Ladne-Virumaa

tel: 322 6949, faks: 323 1307
info@Iasilabetoon.ee
www.lasilabetoon.ee

ETTEVOTTED Companies

Lemminkdinen Eesti AS
Betooni 28, 11415 Tallinn
tel: 605 7550, faks: 605 7551
info@lemminkainen.ee
www.lemminkainen.ee

Eesti Asfaldiliidu liige

Level AS

Pikk 69, 93815 Kuressaare
tel: 455 7208, faks: 453 8506
info@level.ee

www.level.ee

Eesti Asfaldiliidu liige

MOREEN OU

Kaavere kiila, P6éltsamaa vald
48006 Jogevamaa

tel/faks: 773 9231
moreen@moreen.ee
www.moreen.ee

Nordecon AS

Parnu mnt 158/1

11317 Tallinn

tel: 615 4400, faks: 615 4401
nordecon@nordecon.com

Roadler OU

Mae 2, 75316 Patika
tel: 527 5955
roadler@roadler.ee
www.roadler.ee

Eesti Asfaldiliidu liige

Tallinna Teede AS
Betooni 24, 11415 Tallinn
tel: 606 1901

faks: 606 1925
info@talteede.ee
www.talteede.ee

Eesti Asfaldiliidu liige

RPK Teed OU

Betooni 28b, 11415 Tallinn
tel: 509 3249
info@rpkteed.ee
www.rpkteed.ee

TAVT OU

Vitamiini 4, 51014 Tartu
tel/faks: 740 4154
tavt@tavt.ee

www.tavt.ee

www.nordecon.com
Eesti Asfaldiliidu liige

N & V AS

Kaasiku 28, Johvi kiila

41541 J6hvi

tel: 337 6927, faks: 336 6721
infoasnv2 @gmail.com

Tee ja Tee OU

Punane 40, 13619 Tallinn
tel: 501 3232
liivi@teejatee.ee

www.teejatee.ee
Eesti Asfaldiliidu liige

Teearu Grupp OU
IImatsalu 3b, 51014 Tartu
tel/faks: 742 4522
info@teearugrupp.ee
www.teearugrupp.ee
Eesti Asfaldiliidu liige

TREF AS
Teguri 55, 51013 Tartu
tel: 737 1700, faks: 737 1702

tref@tref.ee
Eesti Asfaldiliidu liige

TREF Nord AS

Vao tee 30, Venekila kiila
75325 Rae vald

tel: 634 9400, faks: 634 9411
trefnord@trefnord.ee
www.trefnord.ee

Eesti Asfaldiliidu liige

TREV-2 Grupp AS

Parnu mnt 463, 10916 Tallinn

tel: 677 6513, faks: 677 6577
trev2@trev2.ee
www.trev2.ee

Eesti Asfaldiliidu liige

Viamer OU
Kadaka tee 42H
12915 Tallinn

tel: 715 1433

faks: 715 1434
viamer@viamer.ee
www.viamer.ee

ULE OU

Peterburi tee 46, 11415 Tallinn
tel: 621 5883, faks: 621 1299
yle@yle.ee

www.yle.ee
Eesti Asfaldiliidu liige

Vooremaa Teed

B. Alveri 1a

48305 Jogeva

tel: 776 2040, faks: 776 2050
vooremaateed@vooremaateed.ee
www.vooremaateed.ee
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